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本报告无“检验检测专用章”无效；本报告无批准人签章无效；本报告涂改、部分复制无效；本报告结果仅对来样负责；编号中含有 R 或 F 的报告为修改报告，
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检测报告

编号：0620260700416
日期：2026 年 07 月 16 日

检验类别：委托检测 页码：1/2

委托单位：广州联路贸易有限公司

单位地址：广 州市天河区华穗路 406 号之二 1510 室

样品名称：铜粉

样品数量：1

状态：/

规格型号：6m

牌号：/ 

其他信息：/

以上信息及样品由委托单位提供并确认，本机构不承担证实客户提供信息真实性、

准确性和 /或完整性的责任。

送样日期：2026 年 07 月 10 日

检测日期：2026 年 07 月 10 日-2026 年 07 月 15 日

检测结果：请见下页。
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编号：0620260700416
页码：2/2

1、 测试项目：成分分析(GDMS)
样品编号：0620260700416001

样品原编号：/

测试方法：YS/T 922-2013
测定元素 测定结果(mg/kg) 测定元素 测定结果(mg/kg) 测定元素 测定结果(mg/kg)

H / Ga <0.001 W 0.010

Li <0.001 Ge <0.001 Re <0.001

Be <0.001 As 2.58 Os <0.001

B 0.022 Se 0.14 Ir <0.001

C / Br 0.023 Pt <0.001

N / Rb <0.001 Au 0.0042

O / Sr 0.0020 Hg 0.045

F 0.023 Y <0.001 Tl <0.001

Na 0.56 Zr <0.001 Pb 1.33

Mg 0.18 Nb 0.0017 Bi 0.090

Al 0.25 Mo 0.0018 La <0.001

Si 1.84 Tc / Ce <0.001

P 0.050 Ru <0.001 Pr <0.001

S 36.87 Rh 0.015 Nd <0.001

Cl 7.18 Pd <0.001 Sm <0.001

K 0.053 Ag 4.24 Eu <0.001

Ca 0.68 Cd <0.001 Gd <0.001

Sc <0.001 In 0.0029 Tb <0.001

Ti 0.032 Sn 0.050 Dy <0.001

V <0.001 Sb 1.56 Ho <0.001

Cr 0.015 Te 0.018 Er <0.001

Mn 0.031 I <0.001 Tm <0.001

Fe 1.34 Cs <0.001 Yb <0.001

Co 0.0018 Ba <0.001 Th <0.001

Ni 0.10 Lu <0.001 U <0.001

Cu 基体 Hf <0.001 Pu /

Zn 0.12 Ta 0.015

备注
辉光放电质谱法为半定量分析。杂质总量：0.14mg/kg 纯度：99.99999%（该样品中 Cu 主元
素纯度由 100%差减受控杂质元素 Li,Be,Ti,V,Ni,Co,Rb,Mo,Pd,Cd（不包括给出下限元素）后得
出）

报告结束
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